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RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 22-05-09
Esecuzione prova: 03-06-09
Emissione rapporto:
Denominaz.campione: Pali in plastica riciclata

Resistenza a flessione tipo EN 310:1993
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Distanza degli appoggi : 450 mm

Spessore
mm

Carico di rottura
N

Resistenza
MPa

Modulo elastico
MPa

0,36 #error : Unknown error.

Tipologia di campione: Elementi in plastica (vedere fotografie in allegato)

Attrezzatura di prova: Dinamometro Instron 5585
Appoggi: Elementi tubolari aventi Ø 48 mm
Applicatore del carico: Elemento tubolare avente Ø 48 mm
Velocità di prova: 2 mm/min
Condizionamento: >16 ore a 20±2 °C e 65±5% u.r.
Temperatura di prova: 20±5°C

Prova eseguita su campione tal quale

Larghezza
mm

Risultati della prova:

99,1 100,1 19139 13,0 547

Provetta
n°

0,81 #error : Unknown error.
1
2 100,1 99,9 21460 14,5 584
3 99,7 100,2 20414 13,8 514 0,04000000000000042411#error : Unknown error.
4 100,1 99,2 17454 12,0 559 2,56 #error : Unknown error.
5 99,8 100,2 22054 14,9 585 1,69 #error : Unknown error.

Note: Campionamento e preparazione delle provette eseguiti dalla ditta committente.

Scarto tipo 1,2 MPa 29 MPa
Valore medio 13,6 MPa 558 MPa 5,46 0

Coeff. variazione 8,8 % 5 %

 Allegati: Grafico con curve carico-spostamento e fotografie.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il responsabile di reparto 
Ing. Paolo Tirelli

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon


